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Esta pesquisa trata da análise do material a ser utilizado no estudo de escorregamentos 
submarinos. A lama será preparada com uma mistura de Caulim (Coating 90 – da Mineração de 
Caulim Monte Pascoal AS) e Metacaulim HP (Metacaulim do Brasil Indústria e Com. Ltda.). 
Inicialmente, será realizado um estudo com diferentes proporções desses materiais, para 
determinar a mistura que possa simular uma argila mole, material encontrado no leito marinho. 
O estudo das dosagens será feito variando-se o percentual do metacaulim e do caulim na 
mistura. Os materiais selecionados para a mistura serão caracterizados em laboratório, com 
ensaios específicos, estabelecidos na literatura corrente. Estas caracterizações consistem de 
ensaios para determinação das propriedades físicas (distribuição granulométrica), determinação 
da densidade dos grãos, determinação dos limites de consistência e determinação da 
composição mineralógica (Difração de raios-X).  
 

 

 

 

 

 

 

  


